Хіміко-технологічний факультет НТУУ „КПІ”

Кафедра технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології





ЗАВДАННЯ
на  курсовий проект

з дисципліни „Хімічна технологія каталізаторів та каталітичних процесів”
студент гр. ХН     __________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові
1. Тема проекту 

2. Вихідні дані 

2.1 Склад вихідних матеріалів та сировини для отримання каталізатору:

2.2 Склад вихідного газу для отримання продуктів каталітичної реакції


.


3. Зміст проекту (перелік питань, які підлягають розробці)

3.1 Виробництво каталізатору: вибір методу приготування, фізико-хімічні основи вибраного методу, технологічна схема та її опис, матеріальні розрахунки, вибір та опис устаткування виробництва каталізатору, екологічні проблеми та шляхи їх вирішення

3.2 Виробництво продуктів каталітичної реакції: фізико-хімічні основи, технологічна схема та її опис, матеріальні та теплові розрахунки, розрахунок та опис основного обладнання, екологічні проблеми та шляхи їх вирішення

3.3 Програмування розрахунків в середовищі Excel за п. 3.1 та п. 3.2. Багатоваріантні розрахунки на ПК та їх аналіз.
4. Перелік графічного матеріалу: технологічна схема виробництва каталізатору – формат А1; технологічна схема каталітичного процесу – формат А1.

  Термін подання проекту до захисту   20 грудня 200    р.

  Дата видачі завдання  20 вересня 200    р.

Керівник
_________/Концевой А.Л./

                                                                                               підпис         Призвище І.Б.


Завдання прийняв до виконання 
_____________

підпис

Методичні вказівки

до виконання курсового проекту з дисципліни 

«Хімічна технологія каталізаторів та каталітичних процесів»

Курсовий проект (КП) має за мету надати вмінь  поєднувати технологію приготування каталізатору і технологію процесу, в якому каталізатор використовується. В результаті студент повинен системно обґрунтувати технологічні аспекти двох процесів – виробництва конкретного каталізатора та його застосування у відповідному процесі.

Тематика КП.

1. Каталітичне очищення природного газу від сполук сірки цеху синтезу аміаку потужністю 600  т/добу. (Л-ра:4,6,9,11,12)

2. Каталітичне очищення природного газу від сполук сірки цеху синтезу аміаку потужністю  1360 т/добу. (Л-ра:4,6,9,11,12)

3. Каталітична парова конверсія природного газу цеха синтезу аміаку потужністю 1360 т/добу. (Л-ра: 1,2,4,6,9,11,14)

4. Каталітична парова конверсія природного газу цеха синтезу аміаку потужністю 600  т/добу. (Л-ра: 1,2,4,6,9,11,14)

5. Каталітична паро – повітряна конверсія метану цеха синтезу аміаку  потужністю  1360 т/добу. (Л-ра: 1,2,4,6,9,11,14)

6. Каталітична паро – повітряна конверсія метану цеха синтезу аміаку  потужністю 600  т/добу. (Л-ра: 1,2,4,6,9,11,14)

7. Каталітична (середньо температурна або низько температурна) парова конверсія оксиду вуглецю (11) цеха синтезу аміаку потужністю  1360 т/добу. (Л-ра: 1,2,4,6,9,11,14)

8. Каталітична (середньо температурна або низько температурна) парова конверсія оксиду вуглецю (11) цеха синтезу аміаку потужністю 600  т/добу. (Л-ра: 1,2,4,6,9,11,14)

9. Каталітичне тонке очищення технологічного газу від оксидів вуглецю цеха синтезу аміаку потужністю 600  т/добу. (Л-ра: 4,6,9,11,12,14)

10. Каталітичне тонке очищення технологічного газу від оксидів вуглецю цеха синтезу аміаку потужністю  1360 т/добу. (Л-ра: 4,6,9,11,12,14)

11. Каталітичний синтез аміаку потужністю 600 т/добу. (Л-ра: 1,2,3,4,6,9,11,14)

12. Каталітичний синтез аміаку потужністю  1360 т/добу. (Л-ра:16,17,18) (Л-ра: 1,2,3,4,6,9,11,14)

13. Каталітичне окиснення аміаку цеха азотної кислоти потужністю 50 т/год. (Л-ра: 1,2,4,6,7,8,10,15)

14. Каталітичне окиснення аміаку цеха азотної кислоти потужністю 20  т/год. (Л-ра: 1,2,4,6,7,8,10,15)

15. Високотемпературне каталітичне очищення викидного газу цеха азотної кислоти  потужністю 20  т/год. (Л-ра: 4,6,7,10,15)

16. Високотемпературне каталітичне очищення викидного газу цеха азотної кислоти  потужністю  50 т/год. (Л-ра: 4,6,7,10,15)

17. Низькотемпературне каталітичне очищення викидного газу цеха азотної кислоти  потужністю 20  т/год. (Л-ра: 4,6,7,10,15)

18. Низькотемпературне каталітичне очищення викидного газу цеха азотної кислоти  потужністю  50 т/год. (Л-ра: 4,6,7,10,15)

19. Каталітичний синтез метанолу під високим тиском потужністю 900  т/добу. (Л-ра: 2,4,5,13)

20. Каталітичний синтез метанолу під середнім тиском потужністю 900  т/добу. (Л-ра: 2,4,5,13)

21. Каталітична паро – вуглекислотна конверсія природного газу цеха синтезу метанолу  потужністю 900  т/добу. (Л-ра: 1,6,9,13,14)

22. Каталітичне окиснення оксиду сірки (IV) цеха  сірчаної кислоти (схема ДКДА) потужністю по моногідрату 1000  т /добу. (Л-ра: 16,17,18)

23. Каталітичне окиснення оксиду сірки (IV) (схема одинарного контактування) цеха сірчаної кислоти потужністю по моногідрату 1000  т /добу. (Л-ра: 16,17,18)

24. Каталітична паро – киснева конверсія природного газу цеха виробництва водню потужністю по природному газу 7000 м3/год. (Л-ра: 1,2,4,6,9,14)

25. Каталітична очистка вуглекислого газу від горючих домішок цеха синтезу карбаміду потужністю по газу 20000 м3/год.  (Л-ра:6,12,14)

Зміст КП (пояснювальна записка і графічний матеріал) визначається завданням. Даний курсовий проект оформлюється згідно положень викладених  в розробці «Хімічна технологія неорганічних речовин. Методичні вказівки до виконання курсових та дипломних  проектів (робіт)» (2005 р.).
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