Технологія отримання гранульованого АВ методом хлорцинкової активації.

Хімія поверхні АВ.

Використання АВ для очистки пива.

Природні горючі матеріали, як найважливіша сировина для отримання АВ.

Газове АВ (АВ газового типу).

Активаційні пічки.

Рекупераційне АВ.

Хімічна активація, як метод отримання АВ.

Використання АВ для очистки вина.

Освітлююче АВ.

Отримання АВ. Сировина.

Світове виробництво і споживання АВ. 

Класифікація промислового АВ.

Реактивація порошкового АВ.

Насипна густина АВ і методи її визначення.

Активаційні печі отримання АВ.

Розподіл пор по радіусах в АВ.

Використання АВ в сигаретних фільтрах.

Поверхня і поруватість АВ.

Методи хімічної реактивації АВ.

Використання АВ для очистки вина.

Внутрішня структура АВ.

Методи регенерації АВ.

Історія використання АВ людиною.

Елементний склад активного вугілля.

Термічна реактивація АВ.

Використання АВ для очистки рому і горілки.

Поняття і визначення активного (активованого) вугілля.

Отримання АВ методом хімічної активації.

Використання АВ для очистки фруктових соків.

Схема реактивації АВ з використання багатополичної печі.

Пориста структура і внутрішня поверхня АВ.

Класифікація сировини для отримання АВ.

Багатоступінчата  установка для реактивації АВ у киплячому шарі.

Окислення АВ.

Використання АВ у водопідготовці і очистці стічних вод .

Функціональний склад поверхні АВ.

Активоване АВ.

Практичне застосування АВ.

Термічна реактивація АВ.

Елементний склад АВ.

Статична обмінна ємність АВ.

Розподіл пор по радіусах в АВ.

Світове споживання і використання АВ.

Область використання АВ рекупераційного типу.

Розподіл пор по радіусах в АВ.

Світове споживання і використання АВ.

Область використання АВ рекупераційного типу.

Кислотні центри поверхні АВ.

Поверхові багатополичні печі для отримання і реактивації АВ.

Область використання АВ газового типу.

Елементний склад АВ.

Технологічна схема отримання АВ парогазовою активацією.

Область використання освітлюючого АВ.

Вимоги, що пред’являються до АВ газового типу.

Поняття і визначення АВ.

Обертальні активаційні печі.

Хімія поверхні АВ.

Способи отримання АВ. Сировинна база.

Параметри пористої структури АВ газового типу.

Крупнопористе і тонкопористе АВ.

Основні характеристики освітлюючого АВ.

Технологічна схема отримання гранульованого АВ парогазовою активацією.

Внутрішня структура, площа поверхні АВ.

Вимоги, що пред’являються до рекупераційного АВ.

Багатоступінчата установка для реактивації АВ у киплячому шарі.
Силікагель: властивості, переваги, маркування, області застосування.

Хімічна схема отримання силікагелю. Основні стадії процесу отримання товарного силікагелю. Стадії одержання  золю силікатної кислоти.

Технологічна схема одержання товарного силікагелю.

Структура і властивості природних цеолітів.
Структура і властивості синтетичних цеолітів.
Технологічна схема отримання синтетичних цеолітів.
